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MO 14 PO IAM IMP TRR 27 - Informativa DoP_UNI 12620

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 01 -2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
SABBIA 0/2 Aggregato fine riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :
Sistema 2+
ENTE DI CERTIFICAZIONE: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl
6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di in fabbrica, glianza,

secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformita del controllo della produzione in fabbrica

0398 / CPR / AG / 21.019

UNI EN 12620:2002/A1:2008 - Aggregati per Calcestruzzo

e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI

Forma dei granuli

e |Indice di forma NR

o |Indice di appiattimanto NR
Granulometria

e |Designazione 0/2-G¢ 85
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,57 Mg/m*
Pulizia

o |Contenuto dei fini f;

e |Qualita dei fini

SE=78%- MB=0,5g/Kg

Emissione di radioattivita

e |Contenuto di conchiglie NPD
Resistenza alla frammentazione NR
Resistenza alla levigabilita NR
Resistenza all'abrasione NPD
Resistenza all'usura NR
Composizione dell'aggragato grosso riciclato NPD
Composizione/contenuto

e |Cloruri (%) <0,01

e |Solfati solubili in acido AS,,

o |2olfo totale (%) s,

o |Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) SSo.2

o |Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente

o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD

e [Contenuto in carbonato (%) 18,5%

a di volume

e |Ritiro per essiccamento NPD

e | Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Assorbimento in acqua (%) 2,72

conforme

Rilascio metalli pesanti

conforme (*)

Rilascio idrocarburi poliaromatici

conforme (**)

Rilascio altre sostanze pericolose (amianto)

conforme (*) (**)

a al gelo-disgel

NR

Durabilita alla reazione alcali-silice

BMO0,1

EN 12620:2002/A1:2008

Rif. Digs 205/10 - Parere ISS n.36565 (Il integrazione)

8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Si rilascia la presente dichi dip sotto la jta esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

(*) all. 3 al DM 186/2006
(**) tab. 1/ all. 5 alla parte IV del DLgs 152/06

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

Iren AmbigntE"SpE""
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Piacenza 2025

(Funzione Aziendale)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato Il del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1del 30/11/2023
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ENTE DI CERTIFICAZIONE: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl

DoP 02 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
GHIAINO  2/63  Aggregato grosso riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

UNI EN 12620:2002/A1:2008 - Aggregati per Calcestruzzo

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :

Sistema 2+

6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di

secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformita del controllo della produzione in fabbrica

in fabbrica,

e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

0398 / CPR/ AG / 21.019
7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI
Forma dei granuli
o |Indice diforma Slys
o |Indice di appiattimanto Flys
Granulometria
o |Designazione 2/8-G85-20
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,58 Mg/m*®
Pulizia
o |Contenuto dei fini fus
o |Qualita dei fini NR
. Contenuto di conchiglie NPD
Resistenza alla frammentazione LAy
Resistenza alla levigabilita VL
Resistenza all'abrasione NPD
Resistenza all'usura Mpel5
Composizione dell'aggragato grosso riciclato Rey s / Retzo / Rbyo.
Rag/ XRey. / Flo,.
Composizione/contenuto
o [Cloruri (%) <0,01 EN 12620:2002/A1:2008
o |Solfati solubili in acido ASo,
o |zolfo totale (%) s,
o |Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) o2
o | Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente
o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD
o |Contenuto in carbonato (%) NPD
Stabilita di volume
o |Ritiro per essiccamento NPD
e | Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Assorbimento in acqua (%) 1,88
Emissione di radioattivita conforme
Rilascio metalli pesanti conforme (¥)
Rilascio idrocarburi poliaromatici conforme (**)
Rilascio altre sostanze pericolose (amianto) conforme (*) (**)
Duradilita al gelo-disgelo F
Durabilita alla reazione alcali- BMO,1
Rif. Dlgs 205/10 — Parere ISS n.36565 (Il integrazione) ?:’_ ;’fﬂ j, ‘;’Zﬂ”‘ 15 8‘% iiuj‘te WV del DLgs 152/06
8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cuial p.to 7
Si rilascia la presente dichiarazione di sotto la ita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
Firmato a nome e per conto di:
DIREZIONE GENERALE (DGEN)
Iren Ambiente-Spacs’) (Funzione Aziendale)
L'Arnén!ﬁ' trato Ue?m /
io lind /
10 X7~
YUAAC ( =
e ¥,
Piacenza 24 - 4 - 2025

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato Il del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1 del 30/11/2023
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 03 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
GHIAIETTO  6,3/20  Aggregato grosso riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

UNI EN 12620:2002/A1:2008 - Aggregati per Calcestruzzo

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :

IREN AMBIENTE SPA

Strada Borgoforte 22

29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :
Sistema 2+
ENTE DI CERTIFICAZIONE: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl

6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di ione in fabbrica, i ione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformita del controllo della prcduzlone in 'abbrlca

0398 / CPR/ AG / 21.019
7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI
Forma dei granuli
o |Indice diforma Slys
o |Indice di appiattimanto Flys
Granulometria
o |Designazione 8/20-Gc90/15
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,58 Mg/m*®
Pulizia
o |Contenuto dei fini fus
o |Qualita dei fini NR
. Contenuto di conchiglie NPD
Resistenza alla frammentazione LAy
Resistenza alla levigabilita VL
Resistenza all'abrasione NPD
Resistenza all'usura Mpel5
Composizione dell'aggragato grosso riciclato Res s/ Retzo / Rbyo.
Ray; / XRgos. / Floa.
Composizione/contenuto
o [Cloruri (%) <0,01 EN 12620:2002/A1:2008
o |Solfati solubili in acido ASy,
o |zolfo totale (%) s1
o |Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) S
o | Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente
o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD
o |Contenuto in carbonato (%) NPD
Stabilita di volume
o |Ritiro per essiccamento NPD
e | Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Assorbimento in acqua (%) 2,20
Emissione di radioattivita conforme
Rilascio metalli pesanti conforme (¥)
Rilascio idrocarburi poliaromatici conforme (**)
Rilascio altre sostanze pericolose (amianto) conforme (*) (**)
Duradilita al gelo-disgelo F2
Durabilita alla reazione alcali- BMO,1
Rif. Dlgs 205/10 — Parere ISS n.36565 (Il integrazione) ?:’_ ;’fﬂ j, ‘;’Zﬂ”‘ 15 8‘% iiuj‘te WV del DLgs 152/06
8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cuial p.to 7

Sirilascia la presente dichiarazione di ione sotto la ilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:
DIREZIONE GENERALE (DGEN)

—lmn—A ——
- (Funzione Aziendale)

UAm a;fre? ol ui/
0115 b
L~
—

U1

Piacenza 24 - 4 - 2025

(RCF)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell’Allegato Iil del Regolamento (UE) n° 305/2011 rev. 1 del 30/11/2023
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 04 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
SABBIA 0/2 Aggregato fine riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a

UNI EN 13043:2004 - Aggregati per miscele bituminose

5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011)
Sistema 2+
ENTE DI CERTIFICAZIONE: APAVE ITALIA CPM srl
6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di in fabbrica, sorveglianza, e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di ita del controllo della ione in fabbrica
0398/ CPR/ AG / 21.019
7 Prestazione dichiarata
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI
Forma dei granuli
o |indice diforma NR
e |Indice di appiattimanto NR
Granulometria
o |Designazione 0/2-G¢ 85
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,57 Mg/m*
pulizia
e |Contenuto dei fini f
o |Qualita dei fini SE=78%-MB=0,5
e |Contenuto di conchiglie NPD
alla NR
Resistenza alla levigabilita NR
Resistenza all'abrasione NR
Resistenza all'usura NR
Particelle frantumate NR
Composizione dell'aggregato grosso riciclato NPD
Composizione/contenuto
o |Cloruri (%) <001
o |Solfati solubiliin acido ASo; EN 13043:2004
o |zolfototale (%) sy
e |Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) S50
o |Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente
o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo i inzio presa del cemento (A) NPD
e |Contenutoin carbonato (%) NPD
Stabilita di volume
o |Ritiro per essiccamento NPD
o |Costituenti che influenzano Ia stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi NR
Resistenza allo shock termico NR
Assorbimento in acqua (%) 2,72
Emissione di radioattivita conforme
Rilascio di metalli pesanti conforme (*)
Rilascio di idrocarburi poliaromatici conforme (**)
Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto) conforme (*) (**)
Duradilita al gelo-disgelo NR
Durabilita alla reazione alcali-silice NPD
Rif. Dlgs 205/10 - Parere IS5 n.36565 (Il integrazione) ;:{ ;Z: Z‘ "1’5;‘"”‘15827/ f’og:ns 1V del DLgs 152/06
8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cuial p.to 7

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cuial punto 4

Firmato a nome e per conto di:

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

Piacenza 24 - 4 - 2025

(Funzione Aziendale)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato [il del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1 del 30/11/2023
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 05 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
GHIAINO  2/63  Aggregato grosso riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :
Sistema 2+

ENTE DI CERTIFICAZIONE: APAVE ITALIA CPM srl

UNI EN 13043:2004 - Aggregati per miscele bituminose

6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di in fabbrica, 3 e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di a del controllo della in fabbrica
0398 / CPR / AG / 21.019
7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI

Forma dei granuli

o |Indice diforma Shs

o |indice di appiattimanto Flyg
Granulometria

o |Designazione 2/8-G85/20
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,58 Mg/m®
Pulizia

o |Contenuto dei fini fos

o |Qualita dei fini NR

o |Contenuto di conchiglie NPD

alla LA

Resistenza alla levigabilita PSVa,
Resistenza all'abrasione NR
Resistenza all'usura Mpel5
Particelle frantumate Cso/10
Composizione dell'aggregato grosso riciclato NPD
Composizione/contenuto

o [Cloruri (%) <0,01

o [Solfati solubili in acido ASo2 EN 13043:2004

o |Zolfo totale (%) S1

o [Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) SS02

o [Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente

o [Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD

o |Contenuto in carbonato (%) NPD
Stabilita di volume

o [Ritiro per essiccamento NPD

o |Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi 60/75
Resistenza allo shock termico NR
Assorbimento in acqua (%) 1,88
Emissione di radioattivita conforme
Rilascio di metalli pesanti conforme (*)
Rilascio di idrocarburi poliaromatici conforme (**)
Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto) conforme (*) (**)
Duradilita al gelo-disgelo [
Durabilita alla reazione alcali-silice NPD

Rif. Dlgs 205/10 - Parere ISS n.36565 (Il integrazione)

8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la a esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Iren Awblonto Spa _

Firmato a nome e per conto di:

(*) all. 3 al DM 186/2006

(**) tab. 1/ all. 5 alla parte IV del DLgs 152/06

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

o

Piacenza 24 - 4 - 2025

(Funzione Aziendale)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato Il del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1 del 30/11/2023
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 06 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
GHIAIETTO  6,3/20  Aggregato grosso riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :
Sistema 2+

ENTE DI CERTIFICAZIONE: APAVE ITALIA CPM srl

UNI EN 13043:2004 - Aggregati per miscele bituminose

6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di in fabbrica, 3 e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica
secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di ita del controllo della in fabbrica
0398 / CPR / AG / 21.019
7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI

Forma dei granuli

o |Indice diforma Shs

o |indice di appiattimanto Flyg
Granulometria

o |Designazione 8/20- Gc90/10
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,58 Mg/m®
Pulizia

o |Contenuto dei fini fos

o |Qualita dei fini NR

o |Contenuto di conchiglie NPD

alla LA

Resistenza alla levigabilita PSVa,
Resistenza all'abrasione NR
Resistenza all'usura Mpel5
Particelle frantumate Cso/30
Composizione dell'aggregato grosso riciclato NPD
Composizione/contenuto

o [Cloruri (%) <0,01

o [Solfati solubili in acido ASo2 EN 13043:2004

o |Zolfo totale (%) S1

o [Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) SS02

o [Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente

o [Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD

o |Contenuto in carbonato (%) NPD
Stabilita di volume

o [Ritiro per essiccamento NPD

o |Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi 60/75
Resistenza allo shock termico 3,02
Assorbimento in acqua (%) 2,20
Emissione di radioattivita conforme
Rilascio di metalli pesanti conforme (*)
Rilascio di Idrocarburi poliaromat conforme (**)
Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto) conforme (*) (**)
Duradilita al gelo-disgelo [
Durabilita alla reazione alcali-silice NPD

Rif. Dlgs 205/10 - Parere ISS n.36565 (Il integrazione)

8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la ita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

(*) all. 3 al DM 186/2006

(**) tab. 1/ all. 5 alla parte IV del DLgs 152/06

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

Iren Ambiente'Spa-

LAmpifijétrator Dd?nf/
io Bertolind /

Piacenza 24 - 4 - 2025

(Funzione Aziendale)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato Il del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1 del 30/11/2023
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 07 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
SABBIA 0/2 Aggregato fine riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :

Sistema 2+
ENTE DI CERTIFICAZIONE: APAVE ITALIA CPM SRL

6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di in fabbrica, son

conformita del controllo della produzione in fabbrica

UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di|

e |Qualita dei fini

SE=78%-MB=0,5

o |Contenuto di conchiglie NPD
Resistenza alla frammentazione NR
Resistenza alla levigabi NPD
Resistenza all'abrasione NPD
Resistenza all'usura NR
Composizione dell'aggregato grosso riciclato NR
Percentuale di particelle frantumate NR
Composizione/contenuto

e [Cloruri (%) <0,01

o |solfati solubili in acido AS,

e (Zolfo totale (%) Sy

e |Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) SSo,2

o |Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente

o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD

e |Contenuto in carbonato (%) NPD

a di volume

o [Ritiro per essiccamento NPD

e |Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Assorbimento in acqua (%) 2,72

Rilascio di metalli pesanti mediante liscivazione

conforme (*)

Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto)

conforme (*) (**)

Duradilita al gelo-disgelo

NPD

Durabilita alla reazione alcali-silice

NPD

0398 / CPR / AG / 21.019
7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI

Forma dei granuli

. Indice di forma NR

o |Indice di appiattimanto NR
Granulometria

o |Designazione 0/2-G¢ 85
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,57 Mg/m*
Pulizia

o |Contenuto dei fini fs

EN 13242:2008

Rif. Dlgs 205/10 — Parere ISS n.36565 (Il integrazione)

8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Si rilascia la presente di pi i sotto la ita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

(%) all. 3 al DM 186/2006
(**) tab. 1/ all. 5 alla parte IV del DLgs 152/06

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

Piacenza 24 - 4 - 2025

(Funzione Aziendale)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell’Allegato Il del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1 del 30/11/2023




MO 13 PO IAM IMP TRR 27 - Informativa DoP UNI 13242

a

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

m iente

DoP 08 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
GHIAINO  2/63  Aggregato grosso riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :
Sistema 2+
ENTE DI CERTIFICAZIONE: APAVE ITALIA CPM SRL
6 iale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, ione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato
del controllo della produzione in fabbrica
0398 / CPR / AG / 21.019
7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI
Forma dei granuli
o |[Indice di forma Sl
e |Indice di appiattimanto Flzo
Granulometria
o |Designazione 2/8- Gc80-20
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,58 Mg/m*
Pulizia
o |Contenuto dei fini f,
e |Qualita dei fini NR
o |Contenuto di conchiglie NPD
Resistenza alla frammentazione LAy
Resistenza alla levigabilita NPD
Resistenza all'abrasione NPD.
Resistenza all'usura Mpel5
Composizione dellaggregato grosso riciclato Reys / Regro/ Rbso

Ray, / Rg,./ FLs./ Xy

Percentuale di particelle frantumate

Cso10

Composizione/contenuto EN 13242:2008

o |Cloruri (%) <0,01

o |Solfati solubili in acido ASg,

o |2olfo totale (%) S,

e [Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) SSo,2

o |Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente

o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD

e |Contenuto in carbonato (%) NPD
Stabilita di volume

o |[Ritiro per essiccamento NPD

e [Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Assorbimento in acqua (%) 1,88

Rilascio di metalli pesanti mediante liscivazione conforme (*)

Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto) conforme (*) (**)

Duradilita al gelo-disgelo F,
3 alla reazione alcali-silice NPD
. ) (*) all. 3 al DM 186/2006
Rif. Digs 205/10 - Parere IS5 n.36565 (Il integrazione)
it Digs 205/ (1 integrazione) (**) tab. 1/ all. 5 alla parte IV el DLgs 152/06
8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7
i rilascia la presente dichi di prestazione sotto la it esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

Iren Amblonto Spa

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

(Funzione Aziendale)

Piacenza 24 - 4 - 2025

(RCF)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato Il del Regolamento (UE) n° 305/2011 rev. 1 del 30/11/2023




MO 13 PO IAM IMP TRR 27 - Informativa DoP UNI 13242

o

ambient

™

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 09 - 2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
GHIAIETTO  6,3/20  Aggregato grosso riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con lega

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :
IREN AMBIENTE SPA
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :
Sistema 2+
ENTE DI CERTIFICAZIONE: APAVE ITALIA CPM SRL
6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di p in fabbrica, sorveglianza,

di conformita del controllo della produzione in fabbrica

0398 / CPR / AG / 21.019

draulici per I'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato|

Granulometria

o |Designazione

8/20 - G 85-15

Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,58 Mg/m*®
Pulizia

e [Contenuto dei fini f2

o |Qualita dei fini NR

o |Contenuto di conchiglie NPD
Resistenza alla frammentazione LAy

alla NPD

Resistenza all'abrasione NPD
Resistenza all'usura Mpel5

Composizione dell'aggregato grosso riciclato

Res,3 / Reugyo / Rbyg.
Ray./Rey. [ Fls./ X,

Percentuale di particelle frantumate Csor30
Composizione/contenuto
o |Cloruri (%) <0,01
o |Solfati solubili in acido Ao,
o |Zolfo totale (%) S1
o |Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) S0,
o |Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente
o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD
e |Contenuto in carbonato (%) NPD
Stabilita di volume
e |Ritiro per essiccamento NPD
e | Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Assorbimento in acqua (%) 2,20

Rilascio di metalli pesanti mediante liscivazione

conforme (*)

Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto)

conforme (*) (**)

Duradilita al gelo-disgelo

Fy

Durabilita alla reazione alcali-silice

NPD

7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI
Forma dei granuli
o |Indice di forma Sho
o |Indice di appiattimanto Flag

EN 13242:2008

Rif. Digs 205/10 - Parere ISS n.36565 (Il integrazione)

8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7

Si rilascia la presente di i dip

sotto la ita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

Iren A

LAmihi

(*) all. 3 al DM 186/2006
(**) tab. 1/ all. 5 alla parte IV del DLgs 152/06

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

Piacenza 2025

(Funzione Aziendale)

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato I1l del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1del 30/11/2023




MO 12 PO IAM IMP TRR 27 - Informativa DoP UNI 13139

e )

Ire

ambiente

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 10 -2025
1 Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo:
SABBIA 0/2 Aggregato fine riciclato da spazzamento strade
2 Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

EN 13139:2003 - Aggregati per malta

secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformita del controllo della produzione in fabbrica

0398 / CPR / AG / 21.019

3 Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) :

IREN AMBIENTE SPA

Strada Borgoforte 22

29122 Piacenza
4 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, comma 2: n/a
5 Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) :
Sistema 2+
ENTE DI CERTIFICAZIONE: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl

6 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

e |Qualita dei fini

SE=78%- MB =0,5g/Kg

o |Contenuto di conchiglie NPD
Resistenza alla frammentazione NR
Resistenza alla levigabilita NR
Resistenza all'abrasione NPD
Resistenza all'usura NR
Composizione dell'aggragato grosso riciclato NPD
Composizione/contenuto

o |Cloruri (%) <0,01

e [Solfati solubili in acido ASo2

o |2olfo totale (%) S,

e [Contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato (SS) SSo,2

o |Costituenti che alterano la velocita di presa e di indur. del cls (sostanza organica) assente

o |Influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inzio presa del cemento (A) NPD

e |Contenuto in carbonato (%) 18,5%
Stabilita di volume

o |[Ritiro per essiccamento NPD

e [Costituenti che influenzano la stabilita di vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria NR
Assorbimento in acqua (%) 2,72
Emissione di radioattivita conforme

Rilascio di metalli pesanti

conforme (¥)

Rilascio di carbonio poliaromatico

conforme (**)

Rilascio di altre sostanze pericolose (amianto)

conforme (*) (**)

Duradilita al gelo-disgelo

NPD

Durabilita alla reazione alcali-silice

BMO,1

7 Prestazione dichiarata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA UNI

Forma dei granuli

. Indice di forma NR

o |Indice di appiattimanto NR
Granulometria

e |Designazione 0/2
Massa volumica apparente dei grani saturi a sup asciutta 2,57 Mg/m?®
Pulizia

o |contenuto dei fini categoria 1

EN 13139:2003

Rif. Dlgs 205/10 — Parere ISS n.36565 (Il integrazione)

8 La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7.

Si rilascia la presente dichi dip sotto la ita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di:

(*) all. 3 al DM 186/2006
(**) tab. 1/ all. 5 alla parte IV del DLgs 152/06

DIREZIONE GENERALE (DGEN)

|Tn Ammbiente. Spa. g
0 /

LAmpifistrat

(Funzione Aziendale)

io olind_/
10 X7~
YA ;
- i
Piacenza 24 - 4 - 2025

Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato I1l del Regolamento (UE) n° 305/2011

(RCF)

rev. 1del 30/11/2023






